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Examen des textiles* découverts en 2012 
 
Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire.  
 
Contexte L’unique fragment de fil a été découvert par Bénédicte Pradat, carpologue à l’INRAP, lors du 
tri des éléments végétaux carbonisés prélevés dans le fait 911 (US 1475). Il s’agit du fond 
d’un silo daté du 6e-7e siècle. 
 
Observation préliminaire Une analyse des fibres a été réalisée au microscope électronique à balayage. L’échantillon 
examiné a été totalement consommé pendant cet examen. 
 
Traitement Aucun traitement spécifique n’a été appliqué. 
 
Observations techniques Le fil a une torsion* moyenne, s retordu* Z, et un diamètre de 0,5 mm. Il est constitué de 
fibres indéterminées (en raison du mauvais état de conservation) : aucun genou de flexion n’a 
été observé sur l’échantillon ; la section est irrégulière et très endommagée ; le diamètre varie 
d’environ 20 à environ 5 μm, sans qu’il soit possible d’affirmer que lesdits éléments de 20 μm 
de diamètre ne sont pas des éléments plus fins agglutinés. 
 
Conclusion Ce sens de torsion des fils est peu fréquente (La proximité avec les graines [besoin de 
l’interprétation du fait pour interpréter : dépotoir ? stockage ?] 
 
Recommandations Etant donnée sa fragilité, cet élément ne doit pas être conservé à la lumière ni à une 
quelconque variation de température ou d’humidité. 
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Annexes 
 
Photographies 

 Le fil carbonisé (les carreaux mesurent un millimètre de 
côté ; photo. D. Henri). 
 

 Vue au MEB d’un fil (photographie J. Gaillard et D. Henri). 
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 Vue au MEB d’un détail du même fil (photographie J. Gaillard et D. Henri). 
 
Glossaire Textile : terme général désignant une construction fibreuse 
(Balfet, Desrosiers 1987). 
Torsion : les fibres sont toutes assemblées par une torsion, 
plus ou moins importante. Cette torsion est qualifiée de « s » 
ou de « z » selon son sens (voir ci-contre). 
BALFET H., DESROSIERS S. 1987 - “Où en sont les 

classifications textiles ? “, Techniques et culture 10 : 207-
212.  

 
 


