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10. - Composition chimique des perles de Lezha : a) corrélation magnésium VS potassium qui sépare les perles avec ve

3 cendres sod1ques ; b) corrélation entre aluminium et calcium qui 1sole différents groupes de verre au natron (Neri, Gratuze, Schibille 2018).

comme un remploi (Lz_16), oule cobalt
ne présente pas de traces importantes de

nickel.
En regardant les donnees par tombe,

comme il est résumé dans le tableau 2,

d’une part ’horizon chronologique des
tombes attribué aux VIe-VII® siecles est
confirmé par la chronologie du verre
de base et des produits colorants €t

opacifiants , sauf pour deux perles qui
semblent des réutilisations (Lz_04,

Lz 16)%. D’autre part, ’analyse phy-
sico-chimique a réaffirme une filiation
technique occidentale, parce que les si-
gnatures attestées a [ezhé se retrouvent
identiques sur les perles lombardes 2Et
mérovingiennes .
Les données pourraient aussi amener
3 faire ’hypothese d’une production lo-
cale, puisque les perles sont réalisees

surtout a partir du recyclage. Toutefois,

I’absence de vestiges de production locale invite, pour le mo-
ment, a supposer unc importation par le canal adriatique a partit

de la Lombardie ™.

ion détectées confir-
_VII¢ siécles : on re-
itérite, la coloration
a coloration en bleu avec

Les recettes de coloration €t d’opacificat
ment donc I’horizon chronologique des VI°
trouve en effet 1’opacification avec de la cass
en jaune avec du stannate de plomb et |

un cobalt moins pur que celut utilis€ pe _
connoté par des traces plus importantes de fer et de nickel, et de remploi du IVe siécl

la méme corrélation entre cobalt € VIe-VIIle siécles, conti

¢ aine, | e
ndant I'epoque o7 50 B effet les deux sépultures (T50 et T146) qui ont restitué des perles
irculation pendant les

e, associées a des perles en Cir
ennent des inhumations multiples 3 mobilier. Mal-

e ) 2 3 . 'teS
L : e_VII¢ siécles 49 gré |’état perturbé des contenues, en consequence de nombreus_ezs V1Sl
s datés des VI : . successives, I’ensemble du mobilier est attribué aux Vie-VIlle siccles.

t pas sur la perle interpretee S\ Norita 2012 : Corrado, Verita 2012; Boschetti ef alii 2021,

s2 Pion 2014 ; Mathis el alii 2013.
3 pour les paralléles voir Giostra 201

Boschetti et alii 2021.

2 : Boschetto 2013/2014 ;

* Schibille et alii 2018.
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tombe

T321

T319

T340

datation
tombe

K 06

Ville-IXe s.

K 0l

K 02

K 03

K 04

K 05

K 07

K 07

Ville-IXes. K 08

K 09

K 10

K 11

K 12

K 14

K 15

K 16

Ville-IXes. K 26

K 27

K 28

K 29

K 33

echantillon technique

enroulée

étirée, millefion,

avec décoration
aux yeux

enroulée, avec
décoration aux
yeux

enroulée,
déformée par la

gravite et écrasee

étirée, coupée a
chaud

étirée, coupee a
chaud

étirée, coupee a
chaud

étirée, coupée a
chaud

étirée, coupee
a froid, polie a
chaud

ctirée, coupee
a froid, polie a
chaud

étirée, coupee
a froid, polie a
chaud

étirée, coupée
a froid, polie a
chaud

étirée, coupee a
chaud

étirée, coupee a
chaud

étirée, millefiort,

polie a chaud

étirée,

segmentée, polie

a chaud

enroulée, décorée

avec boutons
blancs

enroulée, écrasce

a chaud

étirée, segmentée

a sandwich
avec feuille

métallique, polie

a chaud

enroulée avec

barres appliquées

enroulée, avec
décoration AUX
yeux
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morphologie

sphénque

tubulaire

sphérique

a goutte

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

annulaire

tubulaire

sphérique

sphérique

ovoide

tubulaire
polylobe

sphérique

sphérique

signature
chimique
verre de base

natron (Foy 2)

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
mésopotamiennes

cendres sodiques
levantines

cendres sodiques
levantines

cendres sodiques
levantines

cendres sodiques
levantines

cendres sodiques
meésopotamiennes

cendres sodiques
meésopotamiennes

cendres sodiques
meésopotamiennes

cendres sodiques
meésopotamiennes

natron (Foy 2) |
pour le bouton,
natron Egypt II

natron Foy 2

cendres sodiques
meésopotamiennes

cendres sodiques
mesopotamiennes

cendres sodiques
mesopotamiennes

opacifiants et

colorants
blanc : cassitérite SnO  VI-VIIs.
blanc: SnPb, jallljl;e:
SnPb (As, Sb), blue: ¢ VIII s.
Co-Zn, vert: Cu/SnPb, poe
rouge: Cu
blanc: cassitérite SnO, post VIII s.
bleu: Co-4n
bleu: Co-Zn post VIII c.
jaune: SnPb post VIII s.
bleu: Co-Zn post VIII s.
blanc: cassitérite SnO  post VIII s.
colorant pure, jaune:
SnPb (Sb, As) post VIII s.
vert: Cu, Fe/SnPb post VIII s.
vert: Cu, Fe post VIII s.
vert: Cu, Fe post VIII s.
violet: Mn post VIII s.
blanc: SnO cassiténte  post VIII s.
bleu: Co-Zn post VIII s.
blanc: SnPb, jaune:
SnPb (As, Sb), blue:
Co-Zn, vert: Cw/SnPb, POSt VIIs.
rouge: Cu
bleu: Co-Zn post VIII s.

blanc: cassitérite SnO  VIII-IX s.

VI-VII s.
feuille métallique en
arpent post VIII s.
corp: Cut+SnPb;barres:
blanc: SnO, jaune:
SnPb , blue: Co-Zn, ROSIAVILLS,
vert: Cu, rouge: Cu
blanc: cassitérite SnO, post VIII s.

bleu: Co-Zn

datation perle provenance

Remploi

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation du
[evant abbasside

importation du
Levant abbasside

importation du
Levant abbasside

importation du
Levant abbasside

importation du
Levant abbasside

importation du

[evant abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de
la Mésopotamie
abbasside

Remploi

importation de
la Mésopotamie
abbasside

importation de

la Mésopotamie

abbasside

importation de

la Mésopotamie

abbasside
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»8. - Komani : composition chimique des lampes analysées (a, C, d) - a) corrélation magnésium VS potasstum pour reconnaitre les fondants, b) corrélation

chrome VS lantane pour reconnaitre la provenance des sables (tiré de Neri et alii 2017).

[.a composition physico-chimique
montre I’emploi d’un verre a cendres
sodiques avec des sables qui ont une
haute teneur en zirconium, qui exclut
une provenance venitienne et suggere
une production dans les Balkans ou
dans la Méditerranée orientale. La

source du cobalt employée et la tech-
nique d’opacification indiquent un
horizon chronologique de la fin du
XTI¢ - début XIII¢ siécle. En eftet, on

remarque la présence de |’ opacifica-
tion de fil blanc avec le stannat€ de

plomb et la chaux — technique utili-
sée a partir du XIIle siecle % _ et du
cobalt associé au zinc et a I’'indium
qui caractérisent le minéral du cobalt
extrait dans les mines du Freiberg en
Baviere, actives entre 1168 et 1250 et
dont le commerce intéressait toute la
Méditerranée orientale en passant par

Venise et 1’ Adriatique”’.
A ’intérieur du méme site, au

rés de I’église de Saint-Georges comparés avec des exem- cours des VIII*-XI* siécle, la parure
emetrios a Peja (Pe¢) au Kossovo (Antonaras 2010, fig.  liée aux €lites civiques et militaires et

le mobilier liturgique li€ aux elites re-
ligieuses, dépendrait de circuits com-
merciaux sur des long-trajets distincts : |’empire byzantin pour
les lampes, le califat abbasside pour les perles. La soci€te de
Komani, complexe et hiérarchisee, y était pleinement inseree et

79. - Komani : fragments des flacons retrouves p
plaires retrouvés a Kotor et a 1’église de Saint-D

26, Djuri¢ 1974, pl. XXXV).

scle de I’église de Saint-Démeé-

peinture byzantine du XIVE st
dans une scene de la naissance

trios a Peja (Pe¢) au Kossovo
de Marie ™.

9% Mason, Tite 2007.

% Diuri¢ 1974, pl. XXXV. 97 Seccaroni, Haldi 2016.


















